
Con殻 As殻 その他 新材

1 熊本 (有)上村商事 西区沖新町 1345 R7.6.2 RC-40 40 10 30 20

2-1 920 R7.5.12 RC-40 80 20

2-2 7861 R7.1.17 RM-40 70 30

3 熊本 ㈱共宝クリーン 北区植木町 58 R7.4.3 RC-40 70 30

4 熊本 熊本舗材㈱ 熊本合材工場 北区植木町 1525 R7.6.10 RC-40 70 30

5 熊本 熊本菱光コンクリート工業㈱　第一工場 東区画図町 121 R7.4.4 RC-40 100

6 熊本 昭和瀝青工業㈱ 植木アスコン 北区植木町 1297 R7.5.29 RC-40 70 30

7 熊本 大建工業㈱ 四方寄処分場 北区四方寄町 1687 R7.6.18 RC-40 98 1 1

8 熊本 東大建設㈱ 戸島リサイクルセンター 東区戸島町 1595 R7.6.13 RC-40 80 15 5

9 熊本 大東商事㈱ 北区楠野町 9783 R7.3.27 RC-40 90 10

10 熊本 (有)中山生コンクリート工場 北区下硯川町 9544 R7.3.19 RC-40 100

11 熊本 ㈱前田環境クリーン 北部リサイクルセンター 北区改寄町 1735 R7.6.19 RC-40 90 5 5

12-1 8122 R7.1.29 RC-40 90 10

12-2 600 R7.4.25 RM-40 90 10

13-1 110 RC-40 70 20 10

13-2 109 RM-40 70 30

13-3 108 RM-30 70 30

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

種類

熊本 前田道路㈱ 熊本合材工場 東区御領

熊本 大林道路㈱

受付日
原材料割合  (%)

【県央】 会社名 プラント名 所在地 受付番号

熊本アスファルト混合所 東区中江町

R7.4.4熊本 丸成産業㈱ 西区近津町

県央広域本部管内再生骨材試験依頼状況 R7.6末日現在



Con殻 As殻 その他 新材

14-1 7330 RC-40 35 35 30

14-2 7331 RM-40 60 10 30

15 宇城 熊本舗材㈱ 宇城合材工場 宇城市松橋町 1631 R7.6.16 RC-40 90 10

16 宇城 ㈱髙橋建設 小川事業所 宇城市小川町 767 R7.5.7 RC-40 70 30

17-1 9737 R7.3.26 RC-40 80 20

17-2 9736 R7.3.26 RC-40 20 10 10 60

18 宇城 トーヨー商会 宇城市豊野町 703 R7.5.1 RC-40 98 2

19 宇城 三井住建道路㈱ 松橋合材工場 宇城市松橋町 9803 R7.3.27 RC-40 80 20

20 宇城 ㈱吉田企業 中間処理施設 宇城市三角町 168 R7.4.8 RC-40 95 5 5

21-1 8114 R7.1.29 RC-40 70 30

21-2 8302 R7.2.7 RC-40 35 15 50

21-3 197 R7.4.9 RM-40 70 30

22 上益城 ㈱協信工業 上益城郡山都町 469 R7.4.21 RC-40 20 10 10 60

23 上益城 (有)榊砕石 リサイクルセンター 上益城郡山都町 8303 R7.2.7 RC-40 100

24 上益城 嶋本建設㈱ リサイクルセンター 上益城郡益城町 8350 R7.2.10 RC-40 100

25 上益城 ㈱星山商店 甲佐工場 上益城郡甲佐町 1699 R7.6.19 RC-40 70 30

25社 （33試料）

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

宇城 ㈱中央砕石工業 リサイクル処理施設 下益城郡美里町

嘉島産業宇城 宇土リサイクルセンター 宇土市網津町 R7.1.6

上益城 (有)熊本リサイクルセンター 上益城郡嘉島町

県央広域本部管内再生骨材試験依頼状況 R7.6末日現在

【県央】 会社名 プラント名 所在地 受付番号 受付日 種類
原材料割合  (%)



Con殻 As殻 その他 新材

1 菊池 (有)緒方建材 菊池市七城町 994 R7.5.15 RC-40 30 5 65

2 菊池 九州高圧コンクリート工業㈱ 熊本工場 菊池市旭志 9715 R7.3.25 RC-40 100

3 菊池 世紀東急工業㈱ 熊本混合所 菊池郡大津町 654 R7.4.28 RC-40 90 10

4 菊池 大成ロテック㈱ 熊本合材工場 菊池郡菊陽町 9592 R7.3.19 RC-40 70 30

5 菊池 東亜道路工業㈱ 中央アスコン 菊池郡菊陽町 1041 R7.5.19 RC-40 80 20

6 菊池 東陽道㈱ 大津リサイクルセンター 菊池郡大津町 1596 R7.6.13 RC-40 80 15 5

7 菊池 日本道路㈱ 火の国アスコン 菊池郡大津町 376 R7.4.17 RC-40 90 10

8-1 9543 R7.3.19 RC-40 60 10 10 20

8-2 9542 R7.3.19 RM-30 50 10 40

9 菊池 ㈱星山建設工業㈱ 合志市福原 7599 R7.1.9 RC-40 100

10-1 984 R7.5.15 RC-40 80 20

10-2 8139 R7.1.31 RC-40 70 20 10

11-1 7332 R7.1.6 RC-40 40 10 20 30

11-2 8165 R7.2.3 RM-40 45 10 20 25

12-1 9244 R7.3.10 RC-40 40 10 50

12-2 9245 R7.3.10 RM-40 30 70

13 玉名 三加和鉱山㈱ 玉名郡和水町 1341 R7.6.2 30 20 50

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

県北広域本部管内再生骨材試験依頼状況 R7.6末日現在

原材料割合  (%)
会社名 プラント名 種類

玉名

所在地【県北】 受付日

有明アスコン㈱ 玉名市岱明町

菊池 肥後木村組㈱ 菊池郡大津町

受付番号

玉名 玉名郡玉東町(有)田辺工業所

玉名 西日本土木㈱ 玉東砕石所 玉名郡玉東町



Con殻 As殻 その他 新材

14 鹿本 西日本土木㈱ 山鹿砕石所 山鹿市久原 1362 R7.6.3 RC-40 30 20 50

15-1 9482 R7.3.17 RC-40 35 15 50

15-2 9481 R7.3.17 RM-25 50 50

16 阿蘇 ㈱北里リサイクルヤード 阿蘇郡小国町 1498 R7.6.10 RC-40 90 10

17 阿蘇 熊本大同砕石㈱ 阿蘇郡南阿蘇村 1158 R7.5.22 RC-40 40 30 30

18 阿蘇 佐藤博文 阿蘇リサイクルセンター 阿蘇市一の宮町 382 R7.4.18 RC-40 60 20 20

19 阿蘇 ㈱日和技建 阿蘇郡小国町 1698 R7.6.18 RC-40 30 30 40

20 阿蘇 ㈱春山商会 阿蘇市一の宮町 9678 R7.3.24 RC-40 80 20

20社 （25試料）

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

鹿本 堤工業㈱ 山鹿市鹿北町

県北広域本部管内再生骨材試験依頼状況 R7.6末日現在

【県北】 会社名 プラント名 所在地 受付番号 受付日 種類
原材料割合  (%)



Con殻 As殻 その他 新材

1 八代 ㈱金橋商会 八代砕石工場（原女木） 八代市坂本町 1439 R7.6.6 RC-40 20 10 70

2 八代 ㈱三大 八代市鏡町 381 R7.4.18 RC-40 100

3-1 1837 R7.6.24 RC-40 40 10 50

3-2 1946 R7.6.27 RM-40 87 3 10

4 八代 マルエ工業㈱ 東陽リサイクルセンター 八代市東陽町 1594 R7.6.13 RC-40 59 40 1

5 八代 ㈱吉田開発 泉リサイクルセンター 八代市泉町 8535 R7.2.17 RC-40 98 2

6 芦北 ㈱久環 水俣市袋 8153 R7.1.31 RC-40 100

7 芦北 ㈱中道環境開発 水俣処理場 水俣市大迫 1491 R7.6.10 RC-40 100

8 芦北 ㈱水俣アスコン 水俣市浜松町 7989 R7.1.22 RC-40 90 10

9 球磨 (有)田所商会 人吉市上原田町 231 R7.4.10 RC-40 98 2

10 球磨 ㈱人吉ロード 人吉市下漆田町 1423 R7.6.6 RC-40 90 10

11 球磨 ㈱丸昭建設 砕石工場 球磨郡相良村 9158 R7.3.6 RC-40 30 30 40

11社 （12試料）

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

R7.6末日現在

【県南】 会社名 プラント名 所在地

県南広域本部管内再生骨材試験依頼状況

種類受付番号 受付日
原材料割合  (%)

八代 八代市千丁町㈱FKGコーポレーション



Con殻 As殻 その他 新材

1 ㈱アセフト 天草市枦宇土町 1253 R7.5.27 RC-40 70 30

2 (有)木村建材 天草市有明町 8064 R7.1.24 RC-40 100

3 (有)小橋商会 天草市港町 1972 R7.6.27 RC-40 42 18 40

4 天栄工業㈱ 上天草市松島町 1798 R7.6.23 RC-40 80 20

5 ㈱東南企業 天草市河浦町 1531 R7.6.11 RC-40 95 5

6 ㈱前田産業 天草リサイクルセンター 上天草市大矢野町 1204 R7.5.23 RC-40 90 5 5

6社 （6試料）

※黄色セル箇所は、試験を現在行っています。 ※※原材料の割合は、試験依頼者の申告によるものです。

天草広域本部管内再生骨材試験依頼状況 R7.6末日現在

【天草】 会社名 プラント名 所在地 受付番号 受付日 種類
原材料割合  (%)


